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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Desain basis yang digunakan pada gigi tiruan ini adalah plat berbentuk 

horse shoe atau tapal kuda dengan perluasan  basis sampai distal Molar 

satu kiri rahang atas. 

2. Retensi dan stabilisasi pada gigi tiruan sebagian lepasan akrilik ini 

didapatkan dari basis yang berbentuk horse shoe atau tapal kuda dan 

penggunaan cengkram c pada gigi 26. Pada kehilangan gigi 1 atau 2 cukup 

digunakan hanya satu cengkram dengan perluasan basis. 

3. Kendala yang dialami pada proses pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan 

akrilik pada kasus edentulous yang sempit ialah pada tahap flasking. 

Terdapat undercut pada bagian labial kearah incisal gigi yang masih ada 

tidak tertutup gips sehingga pada tahap boiling out gigi yang terdapat 

uundercut menempel pada cuvet atas. Untuk itu penulis menganjurkan 

menutup gips pada gigi yang terdapat undercut. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:  

1. Pada tahap pengurangan dan pemilihan elemen gigi teknisi gigi harus 

memahami bentuk anatomi gigi. 

2. Untuk mempermudah tahap flasking teknisi gigi harus memperhatikan 

pada gigi yang masih ada yang terdapat undercut untuk ditutup oleh gips. 

3. Kerjasama dan komunikasi yang baik teknisi gigi dengan dokter gigi juga 

sangat dibutuhkan agar tercapainya hasil yang maksimal.   


